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TEST AV LVT PLATTA FUTURA 2024-02-27 
 
 
Vi har testat att limma LVT platta Futura med CascoProff Xstrong. Limmängd 1L/4 kvm. 
Med ett gott resultat och med normal monteringstid ca 30 min våtlimning, Kontrollera att 
det finns en god övervätning på baksidan av plattan. 

 
 
Vår test är utförd enligt Nordtestmetoden på en definierad spånplatta.  
Vid torkning i 28 dygn så fick vi materialbrott i underlaget. 
Sen våtlimning rekommenderas för att minska svällning av Futura. 
 
Denna test bör följas av en fullskalig montering för att konfirmera testresultatet, 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
   Roger Hellstrand 
   Casco Teknisk Service 
   Sika Sverige AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Sika Sverige AB  ⋅	 Box 8061  ⋅  163 08 Spånga 
 

 

 LJ: Ide flooring test av Futura pvc fri platta.docx   Sid 2 (2) 

 
 
 


